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家用羊毛窜j品

1 菇堕

本捺撞窥定了家庭羊 毛擎i品韵术语和定义、要求写试辑方法、检基金规则、林忘、包蝶、越输和贮存。

本棋攘运黑子在i羊 毛主主为主要皇军科生产的各类家用羊 毛制品。 其他确物电皮制品t扭可彝照执行，

2 巍絮性引盟文悖

下到文件中齿条款遥过本挥攘的引用丽成为本标准的条款。 凡是位日期的引用文件，其摄居所有

的静夜单〈不包菇黯嚣的内容〉或修订般均不适用于卒标准，然丽，数励根据本标撤达成协诀能各方研究

是否可使蹲这些文件前最新蓝本鸳 凡是不注目期的引用文件，其最新版本选用于本辑推翻

GB/T 250 费辑品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡(GB/丁250…2008，ISO 105-A02 : 1993， 
IDT) 

GB/T 2910(所有部分〉 纺织品 定量化学分析
GB/T 2911 纺织品 三组分纤维灌结产品定量化学分析方法(GB/丁去911…1997，eqv IS0 5088= 

1976) 

GB/T 3920 结织品 色牢度试验 酣靡擦色牢皮(GB/T 3920…2008， ISO 105-X12: 2001，旺。ID)

GBI丁3922 捞织品耐汗渍色年度试赣方法(GB/T 3922…1995，eqv黯0105主04:1994)

GB 5296. 4 �自费品使用说嘿 费载品和服装载那道明

GB/T 5713 结织品 色丰度试验 磁，1j(色草皮

GB/T 6529 毒者提品 演盟和试赣南挥攘大气

GB/T 7573 结织品 *'萃取撞pH壤的辈革定

GB/T 8170 委主值穆约蔑周与摄摄数镶能表示辑判定

GB 18383 萦m纤撞摇品适用裴本要求

GB 18401-2003 爵家结载产品基本安全技求巍选

GB 20400 皮革和 毛主主 有害智主支援量

FZ/丁01053 纺辑品 纤维含量的挥识

FZ/T 01057(费者部分〉 纺织好雄鉴盖i试验方法

FZ/T 20002 毛毒草织品含油黯率部溜走

3 ，在器和定义

节到束语和定义适嚣于本挥准。

3. 1 

2在被 fur fibre 

德庭上生长的 毛嚣，包括针 毛和键 毛。

3.2 

5走极 bide 

将皮上黯毛以外的庭。

3.3 

E庭提产品 如rlini吨product

使用单张守主皮戒牵挂 毛皮拼接的产品。

1 
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3.4 

缝制产品始i10ring product 

眉毛皮、织物或填充辑藩哥哥加工的产品零

4 襄求

4. 1 产品的肆赣主要求分为内在肆蠢霜外观质量。 内在E量最主包括单位留表毛被肆量、毛疆军皮、合浩黯

事、纤维含最赣莲、pH{蓝、异味、甜点色牢皮、藏汗辑色牢度鞍黯摩擦能靠在度。 外兢肆赣也挺巍将先讲

偏毅、毛被、皮极驾色花、色盘、钥物挠点、缝针腐捷、建部鼓童、珩鳞肆量、辅料E走量相藕舔标志。

4.2 产品的内在震盘、外现肆量分为税等品、一等品、合格品a

4.3 产品的内在肆璧摆求兑表1。

璇1 内在捷董事罢求

序号 核项目 单载 优等品 一等品 合格品 备注

1 毛被单位部积轰轰蠢 � g/m2 200 考核武型产品

2 毛被辱蜜 二注 教豆豆豆 10 考核发型产品

s 含油2疑惑 运二 % 1.0 2. 0 2.5 考核毛被

4 pH{霞 毡，台-7.5 考核毛被

5 纤维含量锦幸运 % 按照FZ!T 01053执行 考核纺织物

5 异味 来

变色 4 3栩4 3 
隙水色 级 考核纺飘物

沾色 4 3晴在 3 

i生牢度 变色 4 3-4 3 
7 耐汗渍 级 考核纺织物

浪费5 4 3均是 3 

=f摩 3幽4 3唰4 3 考孩染色毛被和
活摩擦 级

结毒只物理摩 主-4 3 2-3 

技事异味指霉昧、内池味、媒浓珠、柴油味、鱼腥味、芳香经珠、来洗净动物纤维腥味、操昧、酸器重味等。

4.4 产品的外观肆蠢摆求旦我L

序号 考 核项g

规格企 5在型产品
1 

许锦兹 缝制产品

2 毛被

3 应板

4 我花、色辈辈
L 

2 

署提2 外现康董事要求

住 品

主如 …2.0%

全2.0%

松散灵活、洁净平整，毛

性相黯声无泊膜感j;毛纺

主意、教毛、1r毛、努 浮

毛、捧毛、漏剪毛、剪伤

等 品

主主-3.0%

士3.0%

松散灵活、洁净平整，毛

位相黯吉克油螺感5元结

、粘毛、捧毛、秃 z齐

毛、漂毛、擂剪毛、剪彷等

缺陷轻微允许2处/件

合 格 品

二如…4.0%

之七毒.0%

毛被洁净，无法跟感￥

元结毛、 毛，粘 、掉

毛z齐毛、浮毛、潘剪

剪销等缺 陷碗盖兔许 2

处/件

柔软卒满，整洁平惑，元?攘攘惑 渣，无梗板、经板，无破洞. 允许内刀伤不

超过藤摸的二分之一，徨应跤补

二M 级 主注3ω4 级 二�3 级
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表2 (镀〉

序号 考 核项目 拢 等 品 品 舍 楼 品

元破损，无色污渍，线 无破挠，无色污溃，钱 元破损，色污渍轻微允

5 织物疵点 状和条块状疵J点轻微务 状和条块状疵 点 数务 许3处/件，线状和条块状

允许1处/件 允许2处/件 疵点费主革各允许2处/伶

缝纫针
三总5克鳞z挑针、浮针、祷告t1针/处z每件产品不超过

缝针 孟魏针、 浮针、漏铃、 3处，像针不越过0.5在路/20 cn:主

6 
质最 监禁 跳针、浮针、辈革针锋处不超过1cm，整伶产品不超过

将缝针
军处

针盖在均匀，松紧适宜，针 迹平3轰黯贼，卷边拼缝平服齐直、宽窄一致，接针套正，

? 
边口处应打回针。

缝鲸康囊
针距密度s毛皮〈或含毛皮摆〉缝纫2岁?警t/3 cm;离他部位平缝注10针13 cm，包

缝�8针13 cm 

8 黯缝震黛 轨迹流强平液，无折皱夹布，起止处应打回针，接针套I臣，先线头，针迹亵齐均匀

缝线性能与部料相避

在s松紧带、拉链、尼龙搭
轻微缺 陷 允许 2处及

9 辅料旗鼓 括性能良好，松萦适宜，

拉合滑贩，位置正确， 缝
以内

制牢腿

10 商标标志 位置端正，正确清晰，缝制牢蹬

按1:皮搜产品不考核第5，8项。

拉2:缝制产品不考核第3项@

tÈ 3:形状不规则的产品不考接第1项。

注4:毛皮缺陆及程度说明晃附录A.

注h织物疵点3是稳E蒙混晓晃附录B�

达6:绕牙缝针量较密度不考核.

4.5 毛皮原料能有害毒草藏藏囊靡辛苦含GB 20400的要求。

4.6 纺级品瓷全性要求道符合GB 184台1的要求。

4.7 �冀充辑紫金住要求班特含GB 18383的要求。

在8 特殊婆求接班方食肉的约定找行。

5 试赣主法

5. 1 沟在嚣囊输撒

5. 1. 1 毛被单位商棋殷篮检测

5. 1. 1. 1 天平，精确到0.001怠。

5. 1. 1.2 蜂利的月片α

轻微缺陷允许2处及以

内费碗豆是缺陷先诗1处

5. 1. 1. 3 调搜环境条件应将合GBjT 6529挥准大气的要求，在试验之前将试挥单强平攘，翠子标礁环

壤下平衡至少24 h. 

5. 1.1.4 在皮型产品背商精确睡…个100 mmX 100 mm爵王方葱试样，主人背离黯万片准善意割下这块

，、

。
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试样，往意不要翻黯试样内的毛桂纤撞，毫支出试样，称最试样的肆蠢，为酌"

5.1.1.5 剪下试样上房有的电攘，注意不要剪票;毛搓，草草雪慧试樨皮握的鼓盏，为m2c

5.1.1.6 按式(1)进背计算，取三个试样的平均值，按GB7T 8170童基转到3位有敷位数赞
M=(ml一锐意) x 100 

式中z

M一…毛被单位菌棋放髓，单位为克每平方米比1m2)，

ml一一- 1001宽阔XIOOmm爵王五方嬉试梓肆囊，单位为克(g);

草拟2一 …-100mmX100 mm的正方形试摔皮极的黄蠢，单位为克(g)。

5. 1.2 毛按摩皮栓黯

5. 1. 2. 1 锻茂，精费Jlj o. 5 mm. 

. ( 1 ) 

5. 1. 2.芝 满温环境条件应特合GB/T6529挥准大气的要求，在试磁之前蒋试样单激平放，镜头商朝上

置于棕准环境下平衡圣少24h，不应有影碗辑头盎然较盔的因素。
5. 1.2.3 黯f瓷砖试祥应水平放絮，翻量黯然状态亨毛被蜂窝点垂直子皮摄的距离。

5.1.2.4 试样应具有代表栓，甜蜜s个不同部分的摇头离皮，取8点的平均笛，接GB/T 8170修约到

整数"

5. 1.3 含捕E盖率按FZjT 20002执行e

5.1.4 好雄含量按FZ/T 01057(所有部分λGB/T 2910(所有部分〉幸在GB/T 2911执行，填充辑纤维

含最取棒方法接黯最C拉持。

5.1.5 pH值按在BI丁7573执行a

5. 1.6 异味栓翻按GB 18401 �2003 中6.7执行，异捺种揉按衰l注。

5. 1.7 捕或色牢度接GB/T 5713战行。

5. 1.8 番苦汗费色牢皮按GB/丁扭扭执行。

5事1.9 酣摩擦色牢Z紧接GB/T 3920 掠夺。

5.2 外貌霹篝检黯

5.2. 1 撞撞工具z锵茂，精度 1 mm缘

5.2.2 检验时产品表商光照不锯于6001x，验基金人员采用手摸、戴着、嘴吹、鼻揭、翻量魏格等方法进行

撞黯e

5.2.3 规格尺寸锦旗率黯定货法

5叠2.3.1 将产品底前朝上平摊在撞撞台上，用手轻轻理卒，锺产品爱自然伸缩抉盔，用钢卷尺沿撞个产

品长、宽方酶的黯中处拥戴e

5.2.3.2 特殊款式产品的瓣蠢方法按合同娩定笛
5.2.3.3 规格尺寸锦差卒按式〈的进行诗算，按GB/T 8170修部望1 1 {载有效位数。

p = �=---=.. - 一二 X 100 
J...在

式中z

P一一 规格尺寸健兹卒，%事

Lo -一 产品撰稿尺寸辑承值，单位为毫来(mm);

Ll--产品规格尺寸实黯值，单位为主毫米(mm).

5.2.4 色花、色盏接GB/T 250评定u

6 抽样与捋黠规黝

在1 冉在肆景撞撞样本或从撞撞批中摇就插取，撞样方案克表L

4 

….. ( 2 ) 
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囊军 内在黯噩撞段插棒方嚣

数量范围N 样本大小扭 合格判定数Ac

2-1200 2 O 

1201-3200 3 O 

3201-10 000 5 G 

>10 000 嚣 O 

在2 外现质量撞骗样本应盐撞验批中随机提壤，外包装应先整，摇样方案克表ι

囊毒 外醒JJt量最检验抽样为嚣

批量革国N 样本大小报 舍楼判定数Ac

20-1200 20 1 

1201-10 000 32 3 

10 001-35 000 50 5 

>35∞。 80 1 0  

不合格判定数Re

1 

1 

1 

1 

不合格判定数Re

2 

5 

11 

6.3 �毫梓本量n太子报蠢N时，黯对检验批实施全撞，合格判定数Ac为0，不舍楼挎定数Re为1.

6.4 判定规摇

6.4. 1 单件产品内在震囊、外观质盘分裂接表1、表2中最舔…瑕部等，综合质量捷外巍肆宣慧和内在监

蠢的最简等评等。

6.4.2 撞到定时内在建壁挂表主执行，好装潢最接表是执行。 不合格数小子或等于Ac，照尹j捡瞌报合

格，不合格数太子或等于Re，则判棱基金我不合格每

6.4.3 揉合鼓量批判定提据内在段最和外窥肆盘磁撞结果评定。 按标注品等，内在段最著装异麓霹璧批

判定均为合格，则主菜批产品合格F冉在肆最租外兢肆整批判定蒋一项为不合格时，则该提产品不合格e

7 挥主慧、每装、运输和贮存

7. 1 产品的使1苦读费按GB 5296.4军在GB 18401幸运行。

7.2 产品始向外包雪亮应逮捕适宜的包装材料，在前止产品受摇。

7.3 应在意保持避风干操，防潮、黯曝咽、前辑，远离有毒和易燃费品。

5 
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附 最 A

〈去器菇性附嫌〉

唱E鼓缺陆及黯皮悦明

A. 1 3黠攘外窥及摇摇曾在崩

A. 1. 1 按散;瓷器z抖动毛被或用嘴吹气，毛鳞容易分散摇珠，灵活自如O

A. 1.2 常净z毡雄主运尘土、撞藏、杂费、湾主要电异路等*

A. 1.3 .l萨黯z毛被半旗整齐，无局部离银、亲乱、翠斜、弯曲、结毛、齐毛。

A. 1. 4 毛性相随z成品野使用曲毛皮苍性〈如毛的软捷、弹桂、党择、蔬密〉裙互配合。

A.1.5 辙艳z相互缠结成团，虽经捷理有时如不荔散开之毛。

A. 1. 6 粘毛z因正在上有泊腻，毛与毛容易粘连雨不鼓潜移

A. 1. 7 齐唱.在被上有小部分的毛被截短。

A. 1. 8 �密电z电被局部且是落裸露皮板@

A. 1.9 捧毛z分散夹在毛被内兢离皮板的毡，提抖动成蹄子掌照毛摩捧毛撞，容易会离出来祭

A.1.四 黯赘毛主剪毛时遗漏雨来剪到的小部分稽。

A. 1. 11 剪挺喜黯剪毛不当，局部剪得过多丽在唱被上留下的指痕。

A.2 庭摄给藏及鼓黯说弱

A.2.1 柔软军事赣z皮握好维锺菇、松散吉普二哀号登穰。

A.2.2 整洁平整z皮援基本妻子程平晨，无污辑、鼓辑、能凸、新碟。

A.2.3 肉捷z皮棋上残嚣的南疆载。

A.2.4 黯板z皮援朝握发费。

A. 2. 5 炬极z皮极强度甚链，或缝娃罐眼容易拉破。

A. 2. 6 刀伤z酣应时因操作不当睡在皮摇离黯留下的是毛钱e

A.3 棋路程度说朋

A嚣. 1 轻撤z缺路比较摸翻，按验f慧能静隐约发现，捎费者不暴察觉。

A. 3.2 费主意E撬酶比较清畴，容易发现板对外骂摄影响不大。

A. 3.3 星是辛苦z棋路跑较醒目，对使F费和外观影响较大修

§ 
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酣 录 B

〈摆菇位需最〉

载辑菇点及程度镜璃

B.l 钱找挠点z沿经商或鳝i苟延摊前，宽蛮不越过0.2cm的各类斑点。

B.2 条块状疵点z沿经向或纬向延伸的，宽度越过0.2cm的戴点，不住摇色斑、窍瓷e

B.3 踱撩z相部的静、钱断裂两根2足以上的被洞、被边;0.3 cm}，是议上的挑花，

B.4 辈革点的桂徽、明显程度规定见我B.l.

攘鼠 1 摆辑癖点

藏点 程 度 说项

轻微
辍度不太子纱文3倍烧起经，镜状错经，稀1很-2报纱的辑路，粗度不太子纱文

辈辈 3倍的极纬，双络，线状百腾，竹节纱等
一…

状 程度大于纱支3倍的粗经，锯齿状镑缀，黯缀，跳纱，帮2援纱以上能赣路，粗撞大于
明显

纱、织疵 钞:t3倍的粗纬，竹节纱，1&纬，锯齿状宵膊，一棱3板的多纱，色、池、苟纱等

轻微 杂物织人，条子不匀，经绪波纹，叠起来缓不揭发现始稀密菇，折痕不起毛
条
块 并到跳纱，碗草草影响外观的杂物织入、条子不匀，叠起来看容易发现的稀密路，货痕
状 费显

起毛，经缩浪纹，宽0.2cm以上前霸路将针赂等
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附 录 C

〈摆菇性附策〉

填充辑纤维含量撤掉方法

C.l 取样方法接嚣C.l.在各取棒鼓摇貌撞藏约10慈持品，将每翁挥品充分撬俞均匀，组属第一载的

8个滋合梓品e

…8了一一一一一一一{工歪予了…一一}一一一一二二3

:e二iX\ ;
一命:一…叫~一…一一一 二萨…一一一一一一}一〉命

噩C. 1 舒簸含最翠样嚣

C.2 按国C.2J3音示，将第…组提合样品中的第1个静品与第2个葬品合并摇命，再分成爵半，丢弃…

半，保留一半;第3个样品与第4个样品合并灌食，院梓分成商半，丢弃一半，保留一半……第7个样品

与第8个样品合并混合，再分成两半，丢弃一半，保留一半。 辑或第二组龄4个潜舍样品争

黯巳去 好雏含量样品嚣舍盟来

8 
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C.3 将第工组据合样品中的第1个样品均第2个样品合并摄舍，再分成两半，丢弃一半，保雷一半z第

3个样品与第4个样品合并混合，再分成两半，安丢弃一半，保嚣一半@ 提或第三组的2个嚣合挥品。

C.4 将第三组的混合样品接第二戴方法分棒，鼓踪摔到一个纯10 g的实麓室试鼓样品，侯野维含量翻

试用。
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